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Mit aktivem Korrosionsschutz

An‘wendungsbereiche

® Fir innen und auBen.

m FlUr Boden, Wand und Decke.

m FUr Reparaturen hei tiefen Temperatu-
ren wie z.B. in Tiefgaragen und Kel-
lern

m Flr schnelle Reparaturen in Verbin-
dung mit mobilen GerUsten

m Schnelles Instandsetzen und Uberar-
beiten von Ecken und Kanten von Be-
tonbauteilen.

Produkteigenschaften

m Schnell abbindend, ab + 1 °C.

m Schnell Giberarbeitbar.

m Wasserfest, witterungs- und frost-
tausalzbestandig, universell innen
und auBen einsetzbar.

m Leichte geschmeidige Verarbeit-
barkeit, fir Reprofilier- und Modellier-
arbeiten bestens geeignet

m Haftsicher auf Beton und Estrich.

m Hohe Druckfestigkeit, kann durch
Geh- und Fahrverkehr beansprucht
werden.

- W Sulfatbesténdig, gegen treibende

Angriffe im Abwasserbereich.

m Verflllen von Ausbriichen und L6-
chern in Estrichen, Betondecken, -
stlitzen und Balkonplatten.

m Fir Wasseraufbereitungs- und Kléran-
lagen, Tunnel, Kanale und Tiefbau-
konstruktionen.

m FUr Bauten in Meeresnahe oder an
Gewassern.

m Far Schichtdicken von 5 - 50 mm.

® Entspricht DIN 19573.
~ ® Hoher Karbonatisierungswider-

stand.

® Chromatarm und chloridfrei.

m Zertifiziert nach EN 1504-3 R4.

i Geeignet fiir Expositionsklassen
X0, XC1-4, XD1-3, XS1-3, XF1-4
und XA1-2, wie in EN 206 beschrie-
ben.

m Dauerhaft bestandig gegen starken
chemischen Angriff der Expositi-
onsklasse XWW3, nach DIN 19573.

Flr Bau-Profis
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Der schnelle Reparaturmortel PCI Nanocret R4
Rapid ist sofort modellierbar und trocknet auch
bei Temperaturen ab 1 °C aus. L
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Daten zur Verarbeitung/Technische Daten

Materialtechnologische Daten
Materialbasis

Komponenten '
Frischmdrteldichte
Konsistenz
Kérnung
Lagerféahigkeit

Lieferform

Anwendungstechnische Daten
Verbrauch

— Frischmortel

— Trockenmortel

Ergiebigkeit

— 25-kg-Sack

Schichtdicke

— minimal

— maximal
Verarbeitungstemperatur

Anmachwassermenge
- Mortel
- Haftschlamme

Mischzeit
Mischtechnik

Verarbeitbarkeitsdauer*

modellierbar

Aushartezeiten*

- begehbar

- Uberstreichbar

Haftzugfestigkeit

(28 Tage) nach EN 1542

nach Frosttausalzlagerung (50 Zyklen) nach EN 13687-1

nach Gewitterregensimulation (30 Zyklen) nach EN 13687-2
nach trockener Temperaturwechselbeanspruchung (30 Zyklen)

nach EN 13687-4
Karbonatisierungswiderstand nach EN 13295
Kapillare Wasseraufnahme nach EN 13057
*Druckfestigkeit nach EN 12190

. hach 2 Stunden

nach 1 Tag

nach 28 Tagen

E-Modul (28 Tage) nach EN13412

* Durchhértezeiten sind bei + 20 C und 65 % r.F. gemessen. Héhere Temperaturen und/oder hohere r.F. kénnen diese Zeiten verkiirzen und umgekehrt, Die vorliegenden technischen

Trockenmdrtelmischung mit Spezialzementen, Zuschlagstoffen
und Kunststoffen. Enthalt weder Asbest noch gesundheitss-

chadlichen silikogenen Quarzfeinstaub.
1-komponentig

ca. 2,2 g/cm?3 bzw. 2,2 kg/l

pulvrig

<2mm

mind. 12 Monate; trockén, nicht dauerhaft tber + 30 °C
lagern.

25-kg-Kraftpapier-Sack mit Polyethyleneinlage
Art.-Nr./EAN-Priifz. 1348/9

ca. 2,2 kg/m2 und mm Schichtdicke
ca. 1,95 kg/m2 und mm Schichtdicke

ca. 13 | Frischmortel bzw. 2,7 m2 bei 5 mm Schichtdicke

5 mm
50 mm
+ 1 °C bis + 30 °C

ca. 3,3 - 3,5 | fur 25 kg PCI Nanocret R4 Rapid
ca. 1560 g Wasser fir 1 kg Nanocret R4 Rapid

ca. 2 Minuten

Bohrmaschine mit geeignetem Riihrwerkzeug oder
Zwangsmischer g

ca. 20 Minuten
ca. 20 Minuten

nach ca. 1-2 Stunden
nach ca. 1-2 Stunden

> 2 N/mm?
> 2 N/mm?
> 2 N/mm?
> 2 N/mm?

< Referenzbeton
< 0.5 Kg/m?hos

= 20 N/mm?
= 40 N/mm?
= 60 N/mm?
= 20.000 N/mm?

Daten sind nach den angegebenen Normen bestimmt. Die physikalischen Eigenschaften kbnnen sich unter Baustellenbedingungen verandern.
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Untergrundvorbehandlung

m Beton

m Der Untergrund muss sauber, fest,
offenporig und saugfahig sein sowie
eine ausreichende Rauigkeit besitzen.
Die Mindestgite von Betonuntergriin-
den muss C20/25 entsprechen. Ex-
trem dichte, glatte Untergriinde sowie
nicht tragféhige Schichten (z. B. Ver-
schmutzungen, Altbeschichtungen,
Curingmittel, Hydrophobierungsmittel
oder Zementschlamme) wie auch ge-
schadigte Betonoberflachen, miissen
mit geeigneten Verfahren, wie z. B.
Strahlen mit festen Strahimitteln oder
Hdchstdruckwasserstrahlen, entfernt
werden. Der Untergrund sollte rau

Verarbeitung

1 Ca 3,5 | sauberes, kilhles Wasser pro
Sack in ein geeignetes Mischgefass vor-
legen. PCI Nanocret R4 Rapid zugeben
und mit einem Zwangsmischer oder mit
einem geeigneten Rihr- oder Misch-
werkzeug (z. B. der Firma Collomix) als
Aufsatz auf eine leistungsstarke Bohr-
maschine so lange rihren, bis ein plasti-
scher, knollenfreier Mortel entstanden
ist, anschlieBend 3 Minuten reifen lassen
und nochmals aufriihren. ;

sein, d. h. der Zuschlag muB deutlich
sichtbar sein. Beim Reprofilieren von
Ausbruchstellen (Mértelplomber)
mUssen die Randbereiche unter
einem Winkel von 30° bis 60° bruch-
rau angelegt werden. Untergriinde mit
Korrosionserscheinungen sind auf
Schédigung durch Chlorideinwirkung
zu Uberpriifen.

m Die Haftzugfestigkeit des vorbereite-
ten Untergrunds darf 1,5 N/mm2 nicht
unterschreiten.

m Den vorbehandelten Untergrund vor

-dem Aufbringen von PCI Nanocret R4
Rapid ausreichend vornassen und
feucht halten. Die Oberflache muss

2 Zuerst eine Kratzspachtelung des an-
gemischten Mortels auf dem vorbereite-
ten und mattfeuchten Untergrund
auftragen. AnschlieBend den Mortel
frisch in frisch in der gewiinschten
Schichtdicke zwischen 5 und 50 mm
auf die mattfeuchte Kratzspachtelung
auftragen. Alternativ kann bei sehr
rauen Untergriinden eine Haftschlamme
aus PCl Nanocret R4 Rapid in einer

plastischen, gut streichbaren Konsistenz

Reinigung der Arbeitsgerate

Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch
mit Wasser reinigen, im ausgeharteten

Nachbehandlung

PCI Nanocret R4 Rapid ist hohe Tempe-
raturen, direkter Sonnenbestrahlung
oder starkem Wind vor dem raschen
Austrocknen sowie vor Regen zu schit-

Zustand ist nur noch mechanisches Ab-
schaben mdglich.

zen. Die Nachbehandlung erfolgt durch
Abdecken mit PE-Folien oder Jutede-
cken. Die Oberflachen sind bei einer
Umgebungstemperatur von 20 °C wah-

mattfeucht sein, Pfltzenbildung ist zu
vermeiden.

m Stahlbewehrung

m Samtliche Korrosionserscheinungen
sind vom Betonuntergrund und dem
gesamten Umfang der Bewehrungs-
stahle durch Sandstrahlen zu entfer-
nen (Reinheitsgrad: Sa 2 geméB
ISO 8501-1/ISO 12944-4).

® Der 2-malige Auftrag des Korrosions-
schutzes PCI Legeran RP oder
PCI Nanocret AP hat schnellstmég-
lichst direkt nach dem Sandstrahlen
zu erfolgen.

angerthrt werden. Dazu PCl Nanocret
R4 Rapid mit ca. 10 % mehr Wasser
anrihren. Diese Haftschlamme mit
einem Besen oder Mauerquast auf den
mattfeuchten Untergrund aufstreichen.
Der nachfolgende Auftrag erfolgt dann
frisch in frisch in der gewiinschten
Schichtdicke. ‘

3 Den Mbrtel bis max. 30 Minuten nach-
modellieren und anschlieBend vor zu
schneller Austrocknung schutzen.

rend mindestens 4 Stunden nachzube-
handeln. Bei geringeren Temperaturen
ist die Nachbehandlungsdauer zu ver-
l&ngern.
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Bitte beachten Sie

m Bereits abbindenden Mortel nicht mit
Wasser verdlinnen oder mit frischem
Mbrtel mischen.

Nanotechnologie

Wir beschéftigen uns seit Jahren inten-
siv mit der Erforschung von Nanostruk-
turen in zementéren Produkten. Dazu
verfligen wir Uber breite analytische
Maoglichkeiten und Methoden. Durch
Untersuchungen der Kristallstrukturen

m Geeignete Werkzeuge kdnnen bezo-
gen werden z. B. bei
Collomix GmbH

der Zementerhartung bereits ab der ers-
ten Minute lasst sich die Ausbildung der
entstehenden Nanostrukturen im Ze-
mentstein beobachten und beeinflus-
sen. Die Kombination verschiedener
Zemente und die gezielte Formulierung,

Hinweise zur sicheren Verwendung

PCI Nanocret R4 Rapid enthalt Zement:
Verursacht schwere Augenschaden.
Verursacht Hautreizungen. Kann die
Atemwege reizen.

Darf nicht in. die Hande von Kindern ge-
langen. Schutzhandschuhe (z.B. nitrilge-
trénkte Baumwollhandschuhe) und
Augen-/Gesichtsschutz tragen. Einat-
men von Staub vermeiden. BEI KON-
TAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten
lang behutsam mit Wasser spilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen
nach Méglichkeit entfernen. Weiter spU-

len. Sofort drztlichen Rat einholen / arzt-
liche Hilfe hinzuziehen. BEI EINATMEN:
An die frische Luft bringen und in einer
Position ruhigstellen, die das Atmen er-
leichtert. BEI BERUHRUNG MIT DER
HAUT: Mit viel Wasser und Seife wa-
schen und anschlieBend mit pflegender
Hautcreme (pH-Wert ca. 5,5) ein-
cremen. Bei Hautreizung: Arztlichen Rat
einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
Kontaminierte Kleidung ausziehen und
vor erneutem Tragen waschen.

Das Produkt ist nicht brennbar. Deshalb

HorchstraB3e 2
85080 Gaimersheim
www.collomix.de

z. B. mit hochwertigen Kunststoffen,
Leichtfllstoffen und Additiven, fihrt so

" zu verbesserten und neuen Produktei-

genschaften.

sind keine besonderen Brandschutz-
maBnahmen erforderlich.
Wassergefahrdungsklasse: 1
(Selbsteinstufung).

Giscode: ZP 1

Auskunftgebende Abteilung:
Produktsicherheit /Umweltreferat
Tel.: 08 21/ 59 01- 380/-525

Weitere Informationen kdnnen dem PCI-Sicherheitsda-
tenblatt entnommen werden.
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Architekten- und Planer-Service

Bitte PCI-Fachberater zur Objektbera-
tung heranziehen. Weitere Unterlagen
bitte bei den Technischen PCl-Bera-

tungszentralen in Augsburg, Hamm,
Wittenberg, in Osterreich und in der
Schweiz anfordern.

Entsorgung von entleerten PCIl-Verkaufsverpackungen

PClI beteiligt sich an einem flachende-
ckenden Entsorgungssystem flir rest-
entleerte VerkaufsVerpackungen. DSD -
Duales System Deutschland (Vertrags-
nummer 1357509) ist unser Entsor-
gungspartner. Restlos entleerte '
PCI-Verkaufsverpackungen kénnen ent-
sprechend dem aufgedruckten Symbol

auf der Verpackung tber DSD entsorgt
werden.

Weitere Informationen zur Entsorgung
kdnnen Sie den Sicherheits- und Um-
welthinweisen der Preisliste enthehmen
und auch im Internet unter
http://www.pci-augsburg.eu/de/
service/entsorgungshinweise.html

PCI-Beratungsservice fiir anwendungstechnische Fragen:

() +49(821)5901-171
¢® www.pci-augsburg.de

Live-Chat

Fax: Werk Augsburg  +49 (8 21) 59 01-419
Werk Hamm +49 (23 88) 3 49-252
Werk Wittenberg +49 (34 91) 6 58-263

zertifiziertes Qualitats-
managementsystem

Die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsbereiche unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den
Technischen Merkblattern kénnen wir nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien geben. Diese entsprechen unserem
heutigen Kenntnisstand. Planer und Verarbeiter sind verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmaglichkeit fir den
vorgesehenen Zweck zu priifen. Fiir Anwendungsfélle, die im Technischen Merkblatt unter ,,Anwendungsbereiche*
nicht ausdriicklich genannt sind, sind Planer und Verarbeiter verpflichtet, die technische Beratung der PCI einzu-
holen, Verwendet der Verarbeiter das Produkt auBerhalb des Anwendungsbereichs des Technischen Merkblatts,
ohne vorher die Beratung der PCI einzuholen, haftet er fiir evtl. resultierende Schaden. Alle hierin vorliegenden
Beschrelbungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhaltnisse, Gewichte u. . kdnnen sich ohne Vorankiindigung
andern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Etwaige Schutzrechte sowie
bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfénger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu
beachten. Die Erwahnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schlieBt die
Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaf-
fenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften
oder die Eignung des Produktes fiir einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet
werden. Fir unvollstéandige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial wird nur bei grobem Ver-
schulden (Vorsatz oder grobe Fahrldssigkeit) gehaftet; etwaige Anspriiche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben
unberlihnt, :

PCI Augsburg GmbH

Piccardstr. 11 - 86159 Augsburg
Postfach 102247 - 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0

Fax +49 (8 21) 59 01-372
Www.pci-augsburg.de

PCI Augsburg GmbH Niederlassung Osterreich
BiberstraBe 15 - Top 22 - 1010 Wien

Tel. +43 (1) 5120417

Fax +43 (1) 51 20 427

www.pci.at

PCI Bauprodukte AG

Im Schachen « 5113 Holderbank
Tel. +41 (58) 958 21 21

Fax +41 (68) 958 31 22
www.pci.ch

PCI Nanocret® R4 Rapid,

Ausgabe November 2020.

Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungiiltig;
die neueste Ausgabe finden Sie immer aktuell
im Internet unter www.pci-augsburg.de :



